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W artykule poddano ocenie wielkos¢ zapotrzebowania regionalnego (1j. w poszczegilnych wojewodziwach) na surowce
ceramiczne uzytkowane do produkcji wyrobow ceramiki szlachetnej i technicznej, tj. porcelany stolowej, porcelany elektrotech-
nicznej, plytek ceramicznych i ceramicznych wyrobow sanitarnych. Do podstawowych surowcow ceramicznych zaliczy¢ nalezy
ily bialo wypalajqce sie, kaoliny oraz surowce skaleniowe. Analizie poddano krajowe i zagraniczne Zrédla tych surowcow, a
takze glowne zaklady bedqce ich uzytkownikami. Ustalono szacunkowe poziomy podazy i popytu na wymienione surowce w
poszczegolnych wojewddztwach, co pozwolilo na oceng znaczenia przeplywow tych surowcow pomiedzy poszczegolnymi regio-

nami oraz z zagranicy.

The article evaluates the regional demand (i.e. in individual voivodeships) for the ceramic raw materials utilized in the
production of ceramic goods such as chinaware, electrical porcelain, ceramic tiles and sanitaryware. The principal ceramic raw
materials are: white firing clays, kaolin, and feldspar. Their domestic and foreign sources, as well as main plants utilizing these
raw materials have been analyzed. Estimated volumes of demand and supply in particular voivodeships have been determined,
what allowed for relevance of these raw materials flow among particular regions and from abroad.

Wprowadzenie

Surowce ceramiczne to obszerna grupa surowcow znaj-
dujacych zastosowanie w produkcji wyrobéw ceramicznych i
szkla. Pod wzgledem dostepnosci ich zroédel wyrdznié mozna
trzy grupy:

I. Surowce ceramiczne o znaczeniu lokalnym (uzytkowane
w sasiedztwie kopaln): ity ceramiki budowlanej, piaski do
produkciji wyrobow wapienno-piaskowych i betonow ko-
morkowych, wapienie przemystowe do produkcji cementu
i wapna.

II. Surowce ceramiczne o znaczeniu ogolnopolskim: dolomity
przemystowe, gips i anhydryt, ily bialo i jasno wypalajace
sig, kamionkowe i ogniotrwate, kaoliny, kwarc i kwarcyt
przemystowy, piaski szklarskie, surowce skaleniowe, wa-
pienie przemystowe uzytkowane jako maczki dla przemy-
shu szklarskiego.

IlI. Surowce ceramiczne pochodzace w calosci z importu,
m.in.: andaluzyt i surowce pokrewne, boksyty i alumina

JB1W. Ich produkcja w ostatnich latach wynosita 30-40 tys. t/r.
[1]. Od 2006 r. szlamowane ity biato wypalajace si¢ marki CWW
produkuja Bolestawieckie Zaktady Materialow Ogniotrwalych
w zakladzie przerobczym w Czerwonej Wodzie koto Weglinca.
Wielkos¢ tej produkeji wynosila ostatnio 10-12 tys. t/r. Bialo
wypalajace sig¢ ity turoszowskie eksploatowane okresowo do
2002 r. jako kopalina towarzyszaca z pokladu migdzyweglowe-
go B KWB Turéw i gromadzone na sktadowisku, sa w niewielkiej
ilo$ci przerabiane w KSM Surmin-Kaolin S.A. w Nowogrodzcu
wraz z polproduktami kaolinowymi procesu przerobki kopaliny
kaolinowej ze zloza Maria II1, na granulat bialo wypalajacy sie
TC1/WB. Jego produkcja w ostatnich latach oscylowala wokot
2,5 tys. t/r. Laczna wielkos$¢ produkeiji itow bialo wypalajacych
si¢ w Polsce, ktéra w latach 2007-8 wynosila 56 tys. t/r., w 2009
r. ulegla ograniczeniu do 42 tys. t (tab. 1).

Itami jasno wypalajacymi si¢ s ity dolnojurajskie wydo-
bywane w rejonie Opoczna i Przysuchy i tradycyjnie wykorzy-

Tab. 1. Struktura podazy ilow bialo wypalajacych si¢ na rynku polskim w 2009 r.
Tab 1. Structure of white-firing clays supply in Poland in 2009
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Tab. 2. Struktura geograficzna zuzycia iloéw bialo wypalajacych si¢ w polskim przemyéle ceramicznym w 2009 r.
Tab 2. Geographic structure of white-firing clays consumption in the Polish ceramic industry in 2009
Kierimek Szacunkowa
Wojewodztwo . wielkos¢ zuzycia Glowni uzytkownicy
uzytkowania
(tys. t)
Polska lacznie 353
Dolnoslaskie Lacznie 78
Plytki ceramiczne 78 Cersanit I11, Polcolorit
Lubelskie Lacznie 10
Wyroby sanitarne 10 Cersanit |
Lodzkie Lacznie 160
Plytki ceramiczne 160 Grupa Paradyz, Opoczno I, Ceramika Tubadzin, Cerkolor, Cer-Rol
Mazowieckie Lacznie 3]
Plytki ceramiczne 5] Cerrad, Ceramika Tarona
Slaskie Lacznie 10
Ptytki ceramiczne S ZP F.Jopek, Ceramika Pilch
Wyroby sanitarne 3 Roca, Ceramika Pilch, ZP J.Jopek
Swietokrzyskie |Lacznie 77
Plytki ceramiczne 77 Ceramika Nowa Gala, Grupa Konskie
Wielkopolskie | Lacznie 13
Wyroby sanitarne 13 Sanitec Kolo, Hybner

stywane glownie jako surowce ogniotrwate. W ostatnich latach
prowadzono eksploatacj¢ dwoch ztoz tych kopalin: Paszkowice
oraz Kryzmandwka. Ich taczna produkcja wahata si¢ w ostat-
nich latach w przedziale 50-90 tys. t/r. [1]. Zloze Paszkowice
eksploatowane jest obecnie w kopalni podziemnej Zarnow 11
przez firmg Glinkop Sp. z 0.0. (25-45 tys. t/.). Dostgpne zasoby
itéw dobrej jakosci do produkcji plytek gresowych oraz innych
typow plytek podtogowych i $ciennych ulegna wyczerpaniu w
ciagu kilku lat [2, 3]. Surowiec ilasty ze ztoza Kryzmanowka byl
wydobywany przez firmg F. Jopek Ceramika Sp. z 0.0. Zabrze
w podziemnej kopalni Zapniow, ktéra zamknigto w 2009 r.
Glownymi jego odbiorcami byly sektory plytek ceramicznych
1 wyrobow sanitarnych, a wielko$¢ produkeji miescita sig w
przedziale 16-23 tys. t/r.

Poczawszy od potowy lat 90-tych mial miejsce systematycz-
ny wzrost importu itéw ceramicznych do Polski, ktory wynikal
przede wszystkim z rozwoju zapotrzebowania producentéow
plytek ceramicznych i wyrobow sanitarnych. W 2005 r. faczne
dostawy tych surowcow do Polski zwigkszyly si¢ do niemal
440 tys. t. W kolejnych dwoch latach ulegly one wyraznemu
ograniczeniu, ale w 2008 r. powrocity do poziomu zblizonego do
2005 r. [1]. Jednakze w 2009 r. import ten zostal zredukowany
az 0 32%, tj. do 293 tys. t w zwiazku z kryzysem w krajowym
przemysle materialéw budowlanych [1, 3]. Szacuje sig, ze ponad
90% stanowily ity sprowadzane przez zaklady plytek ceramicz-
nych i ceramicznych wyrobéw sanitarnych, a tylko okolo 10%
przez przemysl materialow ogniotrwatych (ily ogniotrwale
z Ukrainy). W ostatnich latach ity ceramiczne importowane byly
do Polski przede wszystkim z Ukrainy i Niemiec (93-95% tacz-
nych dostaw), w mnigjszych ilosciach - m.in. z Wielkiej Brytanii
1Czech, okazjonalnie takze z USA, Portugalii i Hiszpanii (tab. 1).
Ity ukrainskie pochodzily w wigkszosci z obwodu donieckiego,
gldwnie z zakladow firm: Vesco i Donbas Clays, a niemieckie
— niemal wylacznie z regionu misniensko-tuzyckiego z zakla-
dow: Stephan Schmidt Meifien i Kaolin und Tonwerke Seilitz-
-Léthain. Gléwnymi dostawcami itow z Wielkiej Brytanii sa
WBB Minerals i Imerys, a zCzech — LB Minerals [3].

Ity ceramiczne bialo i jasno wypalajace si¢ wykorzystywane
sa w produkeji wielu rodzajow wyrobow ceramicznych, takich
jak: plytki ceramiczne gresowe, fajansowe i kamionkowe, ce-

ramiczne wyroby sanitarne (gléwnie porcelanowe 1 z ceramiki
porowatej), a takze wyroby porcelitowe oraz ogniotrwale wy-
roby szamotowe. Obecnie glownym asortymentem wyrobow
ceramicznych, do ktérych produkeji stosowane sg ily cera-
miczne, zardwno bialo, jak 1 barwnie wypalajace sig, sa plytki
ceramiczne. Szczegolnie szybko rozwija sig produkcja plytek
gresowych, do ktorych stosowane sa ity bialo lub jasno wypa-
lajace si¢ dobrze spiekajace sig, a takze ptytek kamionkowych,
wytwarzanych z barwnie wypalajacych si¢ ifow kamionkowych
[5]. Laczna produkcja tych ptytek w latach 2000-2008 wzrosta
o ok. 185% przekraczajac poziom 1,93 min t, przy redukcji do
1,76 mIn t w 2009 r. [1]. Znaczne inwestycje przyniosly wzrost
potencjatu polskiego sektora plytek ceramicznych do przeszio
140 mIn m*/r. (ponad 2.2 min t/r.). Najwigkszymi krajowymi pro-
ducentami plytek ceramicznych byly w 2009 r.: grupa Cersanit
S.A. kontrolujgca dwie spotki produkeyjne - Opoczno [ Sp. z o.
0. o potencjale okoto 28 mln m*r. w 4 zaktadach w Opocznie
(przejete w 2006 1) i Cersanit II1 S.A. w Walbrzychu (zaklad
w Walbrzychu - zdolno$ci produkcyjne ok. 20 mln m?/r.), a
takze Grupa Paradyz (5 zakladow zlokalizowanych w rejonie
Tomaszowa Mazowieckiego 1 Opoczna o facznych zdolnosciach
ok. 32 mIn m%r.). Mniejszymi producentami ptytek sa: Cerami-
ka Tubadzin (2 zaklady w Tubadzinie i Ozorkowie), Cerkolor
Sp. z 0.0. (3 zaklady w Parczowku, Czeladzi i Zelazowicach),
Grupa Kapitatowa Polcolorit (zaklady Polcolorit S.A. i Ce-
ramika Marconi w Piechowicach kolo Jeleniej Géry), Zaklad
Produkcyjny Franciszek Jopek w Zabrzu, Ceramika Nowa Gala
S.A. w Konskich (wraz z Ceramikg Gres S.A. koto Konskich),
Grupa Konskie (zaklady Ceramika Konskie, Cer-Rol, CerArt
Studio i Star-Gres), oraz Ceramika Pilch w Jasienicy. Najwigksze
skupisko zaktadow plytek ceramicznych w Polsce znajduje sig
w trojkacie Tomaszow Mazowiecki (woj. todzkie) - Konskie
(woj. swigtokrzyskie) - Przysucha (woj. mazowieckie). W 2009 .
zuzyly one tacznie ok. 242 tys. tilow bialo 1 jasno wypalajacych
si¢, w tym praktycznie calo$¢ produkeji lokalnych dostawcow
(Zarnéw, Zapnidéw), znaczna cz¢s¢ itow bialo wypalajacych si¢ z
rejonu Bolestawca, ponad 30 tys. tiléw niemieckich oraz ok. 160
tys. t itéw ukrainskich (tab. 2). Znaczace ilosci tych ilow zuzy-
waja takze producenci plytek ceramicznych na Dolnym Slasku,
gdzie stosowane sa surowcee z rejonu Bolestawca (ok. 20 tys. t
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w 2009 r.), ity niemieckie (niemal 30 tys. t) i ukrainskie (ponad
30 tys. t). Stosunkowo mato itow biato wypalajacych sig stosuja
producenci ptytek na Gornym Slasku (ok. 5 tys. tr.).

W sektorze ceramicznych wyrobéw sanitarnych po kilku
latach intensywnego wzrostu w 2009 r. odnotowano spadek
produkceji 0 20%, tj. do 89 tys. t. Na krajowym rynku tych wy-
robow dominuja: Cersanit I Sp. z 0.0. w Krasnymstawie (grupa
kapitalowa Cersanit S.A.) o zdolnosciach produkcyjnych 3.2 min
sztuk/r. oraz Sanitec Kolo (Grupa Sanitec) z zakladami w Kole,
Wioctawku i Ozorkowie o tacznym potencjale 3.0 min sztuk/r.
Mniejszymi producentami sa: Roca Polska w Gliwicach (1.3 min
sztuk rocznie), ZP F. Jopek w Zabrzu, Ceramika Pilch w Jasie-
nicy koto Bielska Bialej, oraz Hybner w Srodzie Slaskiej. Do
produkeji tych wyrobow stosuje sig wysokiej jakosei ity biato
wypalajace si¢ importowane z Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, incydentalnie z Portugalii, Hiszpanii, USA. Laczne zuzycie
tych surowcow w 2009 r. szacuje si¢ na ok. 28 tys. t (tab. 2).

Kaoliny

Produkcja kaolinu wzbogaconego w Polsce w 2009 r.
zmniejszyla sig¢ o 14%, tj. do 143 tys. t [1], gloéwnie w wyniku
spadku zapotrzebowania ze strony wytworcow plytek ceramicz-
nych i wyrobéw sanitarnych. Struktura produkceji surowcow ka-
olinowych w Polsce jest zdominowana przez gatunki ceramiczne
(84% w 2009 r.), przy niewielkim 1 malejacym znaczeniu branz
pozaceramicznych, w tym przemystu papierniczego (4%) 1 in-
nych (5%). W 2009 r. rodzima produkcja surowcow kaolinowych
pochodzila z nastgpujacych zaktadow (tab. 3):

— Kopalnie Surowcow Mineralnych Surmin-Kaolin S.A.
w Nowogrodzcu - rézne gatunki kaolinu wytwarzane na
bazie kopaliny z wlasnego ztoza Maria Ill, oraz surowca
odpadowego po plukaniu piaskéw kwarcowych z kopalni
Osiecznica;

— Kopalnia Piasku Kwarcowego Grudzen Las Sp. zo.o.
w Stawnie k. Opoczna - kaolin odzyskiwany w wyniku
plukania piaskow kwarcowych ze z16z: Grudzen Las (77%
produkcji w 2009 r.) i Piaskownica-Zajaczkow E (23%);

— Tomaszowskie Kopalnie Surowcéw Mineralnych Biala
Gora Sp. zo.0. w Smardzewicach - kaolin odzyskiwany
z surowca odpadowego po plukaniu piaskéw kwarcowych
ze z}6z Biata Gora I i [1 Wschod oraz Unewel Zachdd.
Najwigkszym, najstarszym i najbardziej wyspecjalizowa-

nym krajowym dostawca wysoko przetworzonych produktéow

kaolinowych sa Kopalnie Surowcow Mineralnych Surmin-Ka-

olin S.A. w NowogrodZcu na Dolnym Slasku, znajdujace si¢ w

strukturze Grupy Kapitalowej Quarzwerke. Gros oferty produ-

centa stanowig gatunki ceramiczne (84% w 2009 r.). Pozostate
przeznaczone sg dla branz pozaceramicznych, tj. przemystu
gumowego, farb i lakieréw, tworzyw sztucznych, papierniczego

i in. Surowce kaolinowe, pozyskiwane przez dwoch pozostatych

duzych producentow, tj. TKSM Biata Goéra Sp. z 0.0. i KPK

Grudzen Las Sp. z 0.0., s3 wykorzystywane przede wszystkim

w przemysle plytek ceramicznych, a takze — na niewielkg skalg

— w produkcji wyrobow sanitarnych [7].

Brak mozliwosci otrzymywania z krajowych zrodet wyso-
kiej czystosci gatunkow kaolinu, zwlaszcza odpowiadajacych
wymaganiom ceramiki szlachetnej, skutkuje wysokim ich
importem. Jego udzial w lacznej konsumpcji utrzymywat sig
w ostatnich latach w przedziale 40-44%, cho¢ w 2009 1. wiel-
kos¢ tych dostaw zmniejszyla si¢ 0 28% [1]. Surowce te byly

Tab. 3. Struktura podazy kaolinu na rynku polskim w 2009 r.
Tab 3. Structure of kaolin supply in Poland in 2009

Podaz | Wojewodztwo/
(tys. 1) Krai Dostawcy
220 |Lacznie
64 | Dolnoglaskie | KSM Surmin-Kaolin
T KPK Grudzen Las, TKSM Biala
69 | Lodzkie Géra
55 | Niemcy Amberger Kaolinwerke i in.
LB Minerals, Sedlecky Kaolin,
25| Sty Kaolin Hlubany
Wielka
4 Brytania Imerys
2 Ukraina
1 Francja

sprowadzane przede wszystkim przez wytworcow wyrobdw
porcelanowych (zwlaszcza porcelany stolowej i elektrotechnicz-
nej, oraz wyrobow sanitarnych z porcelany), a takze papieru.
Wigkszos¢ dostaw wyzszych gatunkow kaolinu wzbogaconego
pochodzita z Niemiec (glownie z Amberger Kaolinwerke) oraz
z Czech (LB Minerals/Lasselsberger, Sedlecky Kaolin, Kaolin
Hlubany/WBB), a w latach 2007-2008 takze z Ukrainy (w 2009
r. spadek z 21 do 2 tys. t). Mniejsze ilo$ci sprowadzano m.in.
z Wielkiej Brytanii (Imerys).

Udzialy poszczegolnych branz w strukturze zuzycia ka-
olindw w kraju szacuje si¢ nast¢pujaco: przemyst ceramiczny
1 szklarski 85-90%, przemyst papierniczy 5-7%, przemyst
polimeréw i inne — 7-8%. Ocenia sig, ze w samym sektorze
ceramicznym 80% konsumpcji kaolinu przypada na wytworcow
plytek ceramicznych, 11% — wyrobdow sanitarnych, 7% — por-
celany stolowej, 2% — porcelany elektrotechnicznej [1, 7].

W 2009 r. krajowe zapotrzebowanie na kaolin zmniejszylo
sig do ok. 220 tys. t/r., tj. 0 21% w stosunku do poprzedniego roku
[1]. Bylo to skutkiem ostabienia dynamiki rozwoju produkcji
wyrobow ceramicznych, a zwlaszcza plytek i wyrobow sanitar-
nych. Branza plytek ceramicznych od kilkunastu lat pozostaje
sitq napedowa krajowego rynku kaolinu, podobnie jak ilow biato
wypalajacych si¢ i surowcow skaleniowych, Przemysi plytek
stosuje przede wszystkim surowce nizszej jakosci z TKSM Biala
Gora Sp. z 0.0. Sp. z 0.0. oraz KPK Grudzen Las Sp. z 0.0. oraz
najtansze gatunki kaolinéw z KSM Surmin-Kaolin S.A. Zakta-
dy plytek ceramicznych, zlokalizowane w trdjkacie Tomaszow
Mazowiecki - Konskie - Przysucha, w 2009 r. zuzyly tacznie ok.
113 tys. t kaolindw, w tym caloé¢ produkcji lokalnych dostaw-
cow (Biala Gora, Grudzen Las) oraz ponad 40 tys. t kaolindow z
KSM Surmin-Kaolin. Duzymi konsumentami kaolinu, gléwnie
pochodzacego z KSM Surmin-Kaolin oraz uzupeiniajaco z
Czech i Niemiec, sg takze producenci plytek ceramicznych na
Dolnym Slasku (tab. 4). Stosunkowo niewielkie ilogci Zuzywajg
producenci plytek na Gornym Slasku.

W sektorze ceramicznych wyrobow sanitarnych uzytkowane
sq wysokiej jakosci kaoliny importowane z Niemiec, Czech i
Wielkiej Brytanii, a takze najlepsze gatunki z KSM Surmin-
-Kaolin. W 2009 r. ich taczne zuzycie oceniano na ok. 22 tys. t.
Najwigksze ilosci tych surowcow trafiajg obecnie do zakladow:
Cersanit [ w Krasnymstawie w woj. lubelskim oraz Sanitec Koto
w Kole w woj. wielkopolskim; mniejsze —do Roca Polska, ZP F.
Jopek i Ceramika Pilch w woj. $laskim oraz Hybner w Srodzie
Slq‘skicj w woj. wielkopolskim (tab. 4).

Wysokie zapotrzebowanie na kaolin wykazuja producenci
ceramiki szlachetnej, zwlaszcza porcelany stolowej (ok. 50%
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Tab. 4. Struktura geograficzna zuzycia kaolinu w polskim przemysle ceramicznym w 2009 r.
Tab 4. Geographic structure of kaolin consumption in the Polish ceramic industry in 2009

Szacunkowa
Wojewodztwo Kierunek uzytkowania wielkos¢ zuzycia Glowni uzytkownicy
(tys. t)
Polska tacznie 204
Dolnoslaskie | Lacznie 54
Plytki ceramiczne 47 Cersanit III, Polcolorit
Porcelana stotowa 5 Karolina, Walbrzych, Krzysztof
Porcelana elektrotechniczna 2 Radpol Elektroporcelana, Argillon Polska
Lubelskie Lacznie 8
Wyroby sanitarne 8 Cersanit |
Lodzkie Lacznie 73 . ) )
DIk i e 73 Grupa Paradyz, Opoczno I, Ceramika Tubadzin, Cerkolor,
Cer-Rol
Mazowieckie | Lacznie 4
Plytki ceramiczne 4 Cerrad, Ceramika Tarona
Podkarpackie | Lacznie 3
Porcelana elektrotechniczna 3 ZPE Zapel
Pomorskie Lacznie 7
Porcelana stolowa 7 Lubiana
Slaskie Lacznie 7
Phytki ceramiczne 3 ZP F.Jopek, Ceramika Pilch
Wyroby sanitarne 4 Roca, Ceramika Pilch, ZP J.Jopek
Swigtokrzyskie | Lacznie 36
Plytki ceramiczne 35 Ceramika Nowa Gala, Grupa Konskie
Porcelana stolowa 1 ZP Cmielow
Wielkopolskie |Lacznie 12
Porcelana stolowa 2 Porcelana Chodziez
Wyroby sanitarne 10 Sanitec Koto, Hybner

masy porcelanowej stanowi kaolin). Laczne zdolnosci pro-
dukcyjne tego sektora wynosza okolo 40 tys. t/r. Najwigkszym
krajowym wytworea porcelany stolowej jest Lubiana S.A.
k. Kodcierzyny o zdolnosciach 13 tys. t/r., ktora wraz z Porce-
lang Chodziez S.A. i Zakladami Porcelany Cmielow tworzy
nalezaca do Mariana Kwietnia grupe o lacznym potencjale ponad
20 tys. t/r. Pozostate zaktady na Dolnym Slasku, tj. Karolina Sp.
2 0.0., Walbrzych 8.A. i Krzysztof S.A., dysponuja zdolnogciami
produkeyjnymi rzedu 2-6 tys. t/r. W ostatnich latach nastapit
dramatyczny spadek krajowej produkcji porcelany stolowej, z 39
tys. t w 2005 r. do 24 tys. t w 2009 r. Mialo to zwiazek z likwi-
dacja zakladow Ksiaz Sp. z 0.0. w Walbrzychu oraz upadtoscia
Porcelany Slaskiej Sp. z 0.0. w Katowicach. Gléwna przyczyna
byl spadek oplacalnosci produkcji wytwdredw nastawionych
na sprzedaz eksportowg oraz zniesienie ograniczen na import
do krajow Unii Europejskiej wyrobow ceramicznych z Azji
(zwlaszcza z Chin). Udzial eksportu w sprzedazy krajowych
wyrobow porcelanowych zmniejszyl si¢ z okoto 80% do 65%.
Do produkgji porcelany stolowej uzytkowane s najwyzszej ja-
kodci kaoliny pochodzace z Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii,
w tacznej ilodci ok. 15 tys. t w 2009 r. Najwigksze ilodci tych
surowcow zuzywa obecnie zaklad Lubiana, mniejsze - Chodziez,
Cmielow i zaklady dolnoslaskie (tab. 4).

Znacznie mnigjsze znaczenie jako konsumenci kaolinu majq
wytworey porcelany elektrotechnicznej, tj.: ZPE Zapel S.A. w
Boguchwale oraz Radpol Elektroporcelana S.A. w Cieszowie i
Argillon Polska Sp. z 0.0. w Jedlinie-Zdroju. Ich faczna produkcja
utrzymywata si¢ w ostatnich latach na poziomie 5,4-6,3 tys. t/r.
Do produkgji elektroporcelany rowniez uzytkowane sa najwyz-
szej jakosci kaoliny importowane z Niemiec, Czech i Wielkiej
Brytanii. W 2009 r. ich zuzycie oceniano na ok. 5 tys. t/r., z czego
najwigcej przypadalo na zaklad w Boguchwale.

Surowce skaleniowe

W latach 2005-2008 produkcja suroweow skaleniowo-kwar-
cowych w Polsce zwigkszyla si¢ o okolo 30%, osiggajac poziom
650 tys. t/r. [1]. W 2009 r., w wyniku spadku zapotrzebowania
gléwnych odbiorcow, zmniejszyla si¢ ona do 445 tys. t, tj. o
26%. Producenci krajowi dostarczaja przede wszystkim surow-
ce skaleniowo-kwarcowe przecigtnej jakosci wykorzystywane
do produkeji plytek ceramicznych, w mniejszych ilosciach do
wyrobow sanitarnych i szkla.

Najwigkszym krajowym dostawca tych surowcow sa
Strzeblowskie Kopalnie Surowecow Mineralnych Sp. z o.0.
w Sobétce (63-85% rodzimej podazy), uzytkujace zloza: leu-
kogranitu — Pagorki Wschodnie oraz granitu — Pagorki Za-
chodniei Strzeblow 1(od 2007 r.). Potencjat produkeyjny SKSM
wynosi 500 tys. tr. grysow i maczek skaleniowo-kwarcowych
[8]. Posiadana baza zasobowa powinna umozliwié utrzymanie
produkcji surowcow skaleniowych na poziomie 400-450 tys. t/r.
przez 30-40 lat. SKSM produkuja gléwnie grysy skaleniowo-
-kwarcowe dla przemystu plytek ceramicznych (98% sprzedazy)
oraz maczki skaleniowo-kwarcowe dla przemystu ceramicznego
i szklarskiego.

Waznym producentem surowcow skaleniowo-kwarcowych
byla w ostatnim czasie firma Pol-Skal, od 2004 r. uzytkownik zlo-
za Karpniki. Do 2008 r. wydobycie z tego zloza systematycznie
si¢ zwigkszato, osiagajac poziom 100 tys. t, przy spadku do okoto
65 tys. t w 2009 r. Pozyskiwano glownie grysy o uziarnieniu 0-8,
1-8 1 0-2 mm, w wigkszosci przeznaczone do produkeji plytek
ceramicznych. W 2010 r. wydobycie ze ztoza Karpniki zostalo
wstrzymane. Od polowy lat 90-tych znaczne ilosci surowca
skaleniowo-kwarcowego dostarcza kopalnia granitu Graniczna
nalezaca do Wroctawskich Kopaln Surowedw Mineralnych S.A.
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Tab. 5. Struktura podazy surowcow skaleniowych i skaleniowo-kwarcowych
na rynku polskim w 2009 r.
Tab 5. Structure of feldspar and feldspar-quartz raw materials supply in

Poland in 2009
Podaz | Wojewodztwo/
(tys. 1) : e LG
745 |Lacznie
Strzeblowskie KSM, Pol-
478 | Dolnoslaskie | Skal, Wroctawskie KSM,
Jeleniogorskie KSM i in.
94 Czechy KMK Granit, LB Minerals

84 Norwegia North Cape Minerals/Sibelco

Nordic
71 Turcja Kalemaden, Esan, Kaltun
10 Francja Imerys
6 Wiochy
2 Niemcy

Sa to bogate w alkalia frakcje powstajace w toku biezacej pro-
dukcji kruszyw famanych, tj. piasek granitowy 0—2 mm (suchy
i plukany) i maczka granitowa 0—1 mm, a takze drobnoziarnisty
material odpadowy zgromadzony na sktadowisku. Surowiec
ten jest stosowany glownie do produkcji plytek szkliwionych i
klinkierowych. W ostatnich latach jego sprzedaz dla przemyshu
ceramicznego zmieniala si¢ w przedziale 3060 tys. t/r. Mniejsze
ilosci tego typu surowcow pochodzily z innych zaktadéw kamieni
budowlanych i granitowych kruszyw tamanych, m.in. kopaln
granitu Czernica, Gniewkow i Rogoznica II. Laczna produkcje
wykorzystywanych w ceramice bogatych w alkalia frakeji odpa-
dowych szacuje si¢ na 60-120 tys. t/r. Nieduze ilosci surowcow
skaleniowo-kwarcowych (okolo 5 tys. t/r.), przeznaczonych
glownie dla przemyshu szklarskiego, dostarczaja Jeleniogorskie

Kopalnie Surowcow Mineralnych ze Szklarskiej Porgby.
Import surowcow skaleniowych do Polski, ktory w latach
2007-8 osiagnatl poziom okoto 320 tys. t/r., w 2009 r. zmniejszyt
sie 0 15%, tj. do 277 tys. t [1, 9]. Bylo to spowodowane spad-
kiem zapotrzebowania, gléwnie ze strony producentow phytek
ceramicznych. Najwigkszemu ograniczeniu ulegly zakupy z
Turcji i Czech, bedacych glownymi dostawcami tych surowcow
do Polski, rowniez o relatywnie niskiej czystosci dla przemystu
plytek ceramicznych (szacunkowo ok. 60% tacznych dostaw).
Tradycyjnie importowane sa najwyzszej czystosci maczki i
grysy skaleniowe dla przemystu porcelanowego, koncentraty
skaleniowe do produkcji wysokiej klasy szkla, oraz syenit ne-
felinowy dla przemyshu szklarskiego i sanitarnego (w 2009 r.
okoto 30% tacznych dostaw). W 2009 r. z Czech pochodzito 34%
tacznego importu - gloéwnie grysy produkowane z kopaliny zt6z:
Halamky uzytkowanego przez LB Minerals/Lasselsberger oraz
Krasno — KMK Granit, 34% z Norwegii - koncentraty skaleni
potasowych i sodowych oraz syenity nefelinowe wytwarzane
przez North Cape Minerals/Sibelco Nordic, a 29% z Turcji -
glownie skalenie sodowe wytwarzane przez firmy Esan, Kaltun
i Kalemaden (tab. 5). Znacznie mniejsze ilosci tych surowcow
importowano z Francji (Imerys), Whoch, Niemiec i Finlandii.
Przemyst ptytek ceramicznych dominuje w krajowe;j struk-
turze uzytkowania surowcow skaleniowych i skaleniowo-kwar-
cowych. Ostatnio na t¢ branzg¢ przypadato ponad 80% lacznej
konsumpcji, na przemyst szklarski — 10%, ceramiczne wyroby
sanitarne — 6%, wyroby z porcelany szlachetnej i elektrotech-
nicznej — okolo 2%, chemikalia, emalie i in. — 2% [1].
Dynamiczny rozw¢j produkeji plytek ceramicznych oraz
ceramicznych wyroboéw sanitarnych w Polsce przyczynily sig
do szybkiego wzrostu zapotrzebowania na surowce skaleniowe

Tab. 6. Struktura geograficzna zuzycia suroweow skaleniowych w polskim przemyéle ceramicznym w 2009 r.

Tab 6. Geographic structure of feldspar raw materials consumption in the Polish ceramic industry in 2009

Szacunkowa
Wojewodztwo u;‘&‘;“i::;a ::’z'yk;i" Gléwm uZytkownicy
(tys. t)
Polska acznie 665
Dolnoslaskie | Lacznie 125
Plytki ceramiczne 121 Cersanit I1I, Polcolorit
Porcelana stotowa 3 Karolina, Walbrzych, Krzysztof
Porcelana elektrotech. 1 Radpol Elektroporcelana, Argillon Polska
Lubelskie Lacznie 18
Wyroby sanitarne 18 Cersanit |
Lodzkie Lacznie 311
Plytki ceramiczne 311 Grupa Paradyz, Opoczno I, Ceramika Tubadzin, Cerkolor, Cer-Rol
Mazowieckie |Lacznie 5
Plytki ceramiczne 5 Cerrad, Ceramika Tarona
Podkarpackie | Lacznie 2
Porcelana elektrotech. 2 ZPE Zapel
Pomorskie Lacznie 4
) Porcelana stolowa 4 Lubiana
Slaskie Lacznie 17
Plytki ceramiczne 8 ZP F.Jopek, Ceramika Pilch
) Wyroby sanitarne 9 Roca, Ceramika Pilch, ZP J.Jopek
Swigtokrzyskie | Lacznie 161
Plytki ceramiczne 160 Ceramika Nowa Gala, Grupa Konskie
Porcelana stofowa 1 ZP Cmielow
Wielkopolskie |ELacznie 22
Porcelana stotowa 1 Porcelana Chodziez
Wyroby sanitarne 21 Sanitec Kolo, Hybner
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i skaleniowo-kwarcowe [10]. Od konca lat dziewigc¢dziesiatych
do 2008 r. zuzycie surowcdw skaleniowych i skaleniowo-kwarco-
wych zwigkszylo sig ponad dziewigciokrotnie, osiagajac poziom
960 tys. t/r. W 2009 r. odnotowano pierwszy od wielu lat znaczny,
bo okoto 22% spadek zapotrzebowania na surowce skaleniowe
w Polsce, do ok. 745 tys. t [1].

W przemysle pltytek ceramicznych w 2009 r. wykorzy-
stywane byly przede wszystkim grysy skaleniowo-kwarcowe
ze Strzeblowskich KSM i firmy Pol-Skal oraz drobnoziarniste
odpady granitowe z kopalni Graniczna i kilku innych kopaln
granitu na Dolnym Slasku (tab. 6). Uzupehiajaco uzytkowano
surowce skaleniowo-kwarcowe z Czech 1 Turcji. Zaklady zloka-
lizowane w tzw. ,,zaglebiu plytkowym”, tj. w trojkacie Tomaszow
Mazowiecki - Konskie - Przysucha, w 2009 r. zuzyly lacznie
ponad 470 tys. t surowcow skaleniowo-kwarcowych. Duze ilosci
tych surowcow trafity takze do producentoéw plytek na Dolnym
Slasku - ponad 120 tys. t, a relatywnie malo - na Gérny Slask
(ok. 8 tys. t).

Do produkeji ceramicznych wyrobow sanitarnych wy-
korzystuje si¢ zardbwno wysokiej jakosci surowce skaleniowe
importowane z Norwegii, Niemiec, Czech, Francji oraz syenit
nefelinowy z Norwegii, jak réwniez najlepsze gatunki produkeji
krajowej (z SKSM). Laczne ich zuzycie w 2009 r. ocenia si¢ na
ok. 48 tys. t. Najwigkszy w tym udziat mialy zaktady Cersanit |
w Krasnymstawie oraz Sanitec Koto w Kole; znacznie mniejszy:
Roca Polska, ZP F. Jopek i Ceramika Pilch oraz Hybner w Srodzie
Slaskigj (tab. 6).

Waznymi konsumentami surowcow skaleniowych w branzy
ceramicznej sq producenci ceramiki szlachetnej, w tym porce-
lany stolowej (ok. 1/4 masy porcelanowe) stanowi skalen). Do
produkcji porcelany stolowej stosuje si¢ najwyzszej jakosci su-
rowce skaleniowe z Norwegii, Niemiec, Francji i Finlandii. Ich
laczne zuzycie ocenia si¢ na ok. 9 tys. t (tab. 6). Najwi¢kszym
konsumentem tych surowcow jest obecnie zaklad Lubiana, duzo
mniejszymi - Chodziez, Cmielow oraz zaklady dolnoslaskie.

Literatura

Znikomy udzial w zuzyciu skaleni maja wytworey porcelany
elektrotechnicznej, stosujacy najwyzszej czystosci surowce
skaleniowe z Norwegii, Niemiec, Francji i Finlandii. W 2009 r.
ich laczne zuzycie szacuje si¢ na ok. 3 tys. t (tab. 6).

Podsumowanie

Skupienie w trojkacie Tomaszow Mazowiecki - Konskie -
Przysucha ok. 75% produkcji najwazniejszej w chwili obecnej w
Polsce grupy wyrobdw ceramicznych, tj. plytek, skutkuje bardzo
wysokim poziomem dostaw gtéwnych suroweow do ich produk-
¢ji z Dolnego Slaska, Ukrainy, Niemiec i Czech. Ocenia sig, 7e w
2009 r. przedmiotem dostaw do tego regionu bylo ponad 160 tys.
t itéw bialo wypalajacych si¢ z Ukrainy, ok. 30 tys. t - z Niemiec
oraz ponad 20 tys. t od producentow dolnoslaskich. Dodatkowo
tamtejsze zaklady zuzyly ok. 40 tys. t kaolinow z KSM Surmin-
-Kaolin oraz ok. 350 tys. t surowcow skaleniowo-kwarcowych
z Dolnego Slaska (glownie ze Strzeblowskich KSM) i po ok. 60
tys. t tychze surowcow z Czech 1 Turcji. Dla potrzeb produkcji
plytek na Dolnym Slasku, poza zrodiami lokalnymi, dostarczono
w 2009 1. po ok. 30 tys. t itow biato wypalajacych si¢ z Ukrainy
i Niemiec oraz niewielkie ich ilosci z Czech, a takze ok. 30 tys. t
czeskich surowcow skaleniowo-kwarcowych. Wysokiej jakosci
kaoliny 1 skalenie pochodzace z importu sg kierowane przede
wszystkim do producentow porcelany stolowej i elektroporcelany
na Dolnym Slasku oraz wyrobow sanitarnych w Wielkopolsce,
na LubelszczyZnie i na Gornym Slasku.

Praca powstala w ramach projektu pt. ,, Strategie i Sce-
nariusze Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania
Ziloz Surowcow Skalnych”(Nr POIG.01.03.01-00-001/09),
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Dzialanie 1.3,
Poddziatanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

[1] Burkowicz A., Galos K., Guzik K., Kamyk J., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J., Bilans gospodarki surowcami
mineralnymi Polski i swiata 2009. Wyd. IGSMIE PAN, Krakow, 2011

[2] Galos K., Wyszomirski P., Surowce ilaste krajowego przemysiu ceramiki szlachetnej i technicznej. Czesé I. Krajowe
surowce ilaste bialo i jasno wypalajqce sie. Mat. Cer. 2, 2006

[3] Galos K., Ball clays for the production of porcelain tiles in Poland. Gosp. Sur. Min. 26, 4, 2010.

[4] Galos K., Wyszomirski P., Surowce ilaste krajowego przemysiu ceramiki szlachetnej i technicznej. Czes¢ I1. Importowane

surowce ilaste bialo wypalajqce sig. Mat. Cer. 3, 2006

[5] Lewicka E., Galos K., Gospodarka ilami ceramicznymi w Polsce. [W:] Surowce Mineralne Polski. Surowce skalne:

Surowce ilaste. Wyd. IGSMIE PAN, Krakow, 2004

[6] Lewicka E., Galos K., Wyszomirski P., Prospects for the Polish tiles industry. Gosp. Sur. Min. 17, 4, 2001

[7] Lewicka E., Gospodarka surowcami kaolinowymi w Polsce. [W:] Surowce Mineralne Polski. Surowce skalne: Surowce
ilaste. Wyd. IGSMIE PAN, Krakow, 2004

[8] Lewicka E., Gospodarka surowcami skaleniowymi w Polsce. [W:] Surowce Mineralne Polski. Surowce skalne: Surowce
krzemionkowe i skaleniowe. Wyd. IGSMIE PAN, Krakow, 2005

[9] Lewicka E., Conditions of the feldspathic raw materials supply from domestic and foreign sources in Poland. Gosp. Sur.

Min. 26, 4, 2010

[10]
19,2, 2003

Artykul recenzowal mgr Zbigniew Schmidt
Rekopis otrzymano 21.09.2011 . *2219

Lewicka E., Podaz surowcow skaleniowych w Polsce a ekspansja krajowej branzy plytek ceramicznych, Gosp. Sur. Min.

84



	GO_6_2011_77_st

