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Tytan od wielu lat z powodzeniem wykorzystywany jest 

 

kim w implantologii i implantoprotetyce stomatologicznej.  

wytwarzania na jego powierzchni dwutlenku tytanu, który 

 

 

 

 

 

 

 

to succeed in proper healing process called osseointegration 

presented in this work. 

 

initiating cell adhesion. Numerous cytoplasmic extensions 
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nami cytoszkieletu, a te z lameninami zlokalizowanymi  

 

przyspieszenie procesów osteointegracji.

 

wowano w warunkach

 

 

rigorously dependent on physical and chemical properties 

osseointegration in comparison to the rough material with 

accelerates osseointegration. 

tests 

ena occurring at the nanoscale that do not happen in the 
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porównano implanty dentystyczne o powierzchni porowatej 

 

 

adhesions, which triggers osseointegration. Quantity, con

and higher gene expression connected with osteogenesis as 

arch compared dental implants with classical microporous 

calcium phospate nanoparticles. The results showed that 

research is still conducted how to use organic compounds to 

modern methods are much more complicated than the ones 

present in extracellular matrix that connect to integrins. 
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wszczepów dentystycznych. Niemniej jednak prowadzone 

wykorzystywane w codziennej praktyce lekarskiej. 

dania nad zastosowaniem sekwencji peptydowych takich 

stu na inertnej powierzchni implantu jest procesem trudnym, 

 

jak NH

 

 

stopniowo uwalniane do tkanki kostnej podczas stopniowej 

 

, 
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gólnie istotny w przypadku implantów dentystycznych, które 
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odczyny alergiczne.
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, 

processes leading to osseointegration.

, 

tests and preliminary clinical trials one can claim that engi
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